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| Titanio & un elemento di transi-

zione della tavola periodica, di

simbolo Ti e numero atomico 22.
E' un merallo di colore argenteo,
usato principalmente nella produzio-
ne di leghe leggere e resistenti. Fu
individuato come costituente del ru-
tilo (Ti0,) dal chimico tedesco Mar-
tin Heinrich Klaproth nel 1795, ma
venne isolato solo cinque anni dopo;
entra nella composizione di molti al-
tri minerali tra i quali, sopratturtto,
I'llmenite (FeO-Ti0O,) e la Titanite
(CaO-Ti0,-5i0,).
Il metallo puro si ottiene general-
mente attraverso un complicato e co-
stoso metodo di preparazione a paru-
re dal tetracloruro di titanio, ricavato
dal diossido di titanio per reazione
con il cloro, in atmosfera di argon, e
il prodotto risultante, un metallo pu-

ro allo stato spugnoso, viene fuso e
conservato in lingotti.

Il Titanio & considerato uno dei piu
nobili metalli a causa delle sue pre-
giate qualita. Rispetto ad altri mate-
riali &€ molto resistente alla corrosio-
ne, mostra valori molto bassi del mo-
dulo di elasticiti e del coefficiente di
espansione termica lineare, presenta
una bassa densitd (intorno a1 4.3
Kg.-"cm'l. con IIiL’L‘LIJ.C variazionl a se-
condo del tipo di lega, pari al 58%
della densita dell'acciaio inox) ed un
punto di fusione molto alto, pari a
1700° C. E' solubile esclusivamente
nell'acido solforico e nell'acido clo-
ridrico concentrati e, soprattutto,
nell'acido fluoridrico che rappresen-
ta il suo migliore solvente.

ESTRATTO NEGL ANNI TRENTA

| Titanio & largamente presente in

natura sotto forma di ossidi ed &
contenuto in diversi minerali; & il
nono elemento in ordine di diffusio-
ne ed il gquarto tra i metalli per ab-
bondanza, preceduto solo da allumi-
nio, ferro e magnesio. Cio nonostan-
te la sua estrazione, alquanto com-
plessa e costosa, & stata possibile so-
lo verso la fine degli anni Trenta ad
opera del metallurgo W. J. Kroll; le
difficolth derivano dalla sua affiniti
con element molto diffusi nell'aria
come idrogeno, ossigeno ed azoto

dando origine a soluzioni solide
molto stabili caratterizzate da eleva-
ta durezza ¢ fragilita.

Le moderne recnologie oggi consen-
tono 'ampio sfruttamento del tita-
nio in campo aeronautico-spaziale,
oltre che medico, con particolare ri-
guardo per l'ortopedia, la chirurgia
vascolare e l'odontoiatria (vedi im-
plantologia). In metallurgia le leghe
di titanio vengono impiegate come
disossidanti e denitrificanti, data
I'affinita per ossigeno ed azoto. L'os-
sido di titanio & un pigmento bianco
(bianco di titanio) usato nella produ-
zione di vernici, materie plastiche,
tessuti, carta € gomma.

PriMA SPERIMENTAZIONE

| Titanio non ha al momento nessu-
na sperimentazione omeopatica, ec-

cetto 8 sintomi present nella Materia

Medica, rilevau da differenti omeopati

in periodi diversi, probabilmente dalla

loro esperienza clinica:

1) Vertigini evidenziato da Allen Ti-
mothy F.

2) Contrazione del campo visivo evi-
denziato da Master Farokh J.

3) Emianopsia evidenziato da Boericke
William

4) Emianopsia orizzontale evidenziato
da Moffan John

5) Emianopsia verticale evidenziato da
Boericke O. e Scholten Jan















